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测试结果(Test Result(s))：                                                        
                                                   单位 Unit: %,w/w 

测试项目 

Test item(s) 

测试方法/仪器 

Test Method/Equipment 

方法检出限

MDL 

结果 

Result(s) 限值 

Limit 
1 

铅 Lead (Pb) 参照(Refer to) 

IEC 62321-5:2013 

ICP-OES 

0.0005 0.0016 － 

镉 Cadmium (Cd) 0.0005 N.D. 0.002 

汞 Mercury (Hg) 

参照(Refer to) 

IEC 62321-4:2013+A1:2017, 

ICP-OES 

0.0001 N.D. 0.0005 

结论(Conclusion) / / 合格(Pass) / 

 

备注(Note)： 

1. MDL＝Method Detection Limit 方法检出限; 

2. N.D.=Not Detected(less than method detection limit)，未检出 (小于方法检出限); 

3. 0.1%,w/w=1000 mg/kg; 

4. “—“=无规定 Not regulated 

 

样品描述(Sample Description) 

1 纽扣电池/ Button battery 

 

 

测试流程图 (Test Flow Chart)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取样，称重 

Sample preparation 

and weight sample 

放入合适容器 

Place it in suitable container  

数据处理 

Data process 

ICP-OES 分析 

Analyze solution by ICP-OES 

过滤，转移 

Filter, transfer filtrate to 

volumetric flask 

加入消解液，密封，消解 

Add digestion reagent, cover 

container and digest sample
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 样 品 附 图(The photo of the sample) 

 

此图片仅限于随 AGC 正本报告使用 

AGC authenticate the photo on original report only 

***报告结束*** 

*** End of Report*** 
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